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Fot. 23 - Rudottowice, patac Zborowskich.
Widok na fasade potudniowo - wschodnia patacu.

Wspotczesny betonowy cokét pokryty dodatkowo cementowq farbg elewacyjna.
Gladz cementowa oraz farba odspojone, ztuszczone i osypujace sie.

Fot. Jan Gataszek, czerwiec 2018 r.
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Fot. 24 - Rudottowice, patac Zborowskich.
Widok na fasade potudniowo - wschodnig patacu.
Z1y stan zachowania tynkow boni i opasek okiennych.

Fot. Jan Gataszek, czerwiec 2018 r.
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Fot. 25 - Rudottowice, patac Zborowskich.
Widok na fasade potudniowo - wschodnia patacu.

Fragment uszkodzonych tynkéw opaski okiennej oraz uszkodzenia narzutu spowo-
dowane przez potozenie gladzi cementowej na tynk wapienny oraz tzw. farby emul-
syjnej na bonie i dekoracje okien.

Fot. Jan Gataszek, czerwiec 2018 r.

Fot. 26 — Rudottowice, patac Zborowskich.

Widok na elewacje potudniowo — zachodnig patacu.

Stan zachowania elewacji we wrzesniu 1979 r. oraz w lutym 2018 r. po prze-
prowadzonych kilku remontach. F ot. Jan Gatlaszek.




Fot. 27 — Rudottowice, patac Zborowskich.

Widok na elewacje potudniowo — zachodnig patacu.

Fot. Jan Galaszek, luty 2018 r.

‘ Fot. 28 — Rudottowice, patac Zborowskich.

Widok na elewacje potudniowo — zachodnig patacu.
Stan zachowania profilowanego gzymsu wienczacego portal.

| Fot. Jan Galaszek, maj 2018 r.
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