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Fot. 34 - Rudottowice, patac Zborowskich.

Portal na elewacji potudniowo — zachodniej patacu.

Odkrywka nr 1.
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Fot. 35 — Rudottowice, patac Zborowskich.

Portal na elewacji potudniowo - zachodniej palacu.

Odkrywka nr 1 — wspotczesny przewod elektryczny.



Fot. 36 - Rudotltowice, patac Zborowskich.

Profilowany gzyms wienczacy cokét oraz baza pilastra na elewacji potudniowo
— zachodniej patacu, strona lewa ryzalitu /odkrywka nr 5/.
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Fot. 37 — Rudottowice, patac Zborowskich.
Fragment profilowanego gzymsu na elewacji potudniowo - zachodniej palacu.

Stan usunieciu czesci wspolczesnej gtadzi cementowe;j i biatej farby — wi-
doczne liczne wstawki i uzupelnienia wykonane zaprawa cementowa, w wielu
przypadkach naprawy te spowodowaly przyspieszenie powstawania kolejnych
uszkodzen czesci oryginalnych.

Fot. Jan Gataszek, czerwiec 2018 r.




Fot. 38 — Rudottowice, patac Zborowskich.

Elewacja od strony péinocno — zachodniej.
Widoczne uszkodzenia tynku i sciany spowodowane przez wode opadowag.

Fot. Jan Gataszek, luty 2018 r.

Fot. 39 — Rudottowice, palac Zborowskich.
Elewacja od strony péinocno — zachodnie;j.

W odkrywkach nr 112 widoczny bardzo zly stan
zachowania tynkéw wapiennych.

Fot. Jan Gataszek, luty 2018 r.
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