Fot. 10 - Rudoltowice, patac Zborowskich.

Widok na fasade patacu od strony péinocno - wschodnie;j.

Odkrywka na prawej opasce okna /odkrywka nr 3/; lekko wysuniety w sto-
sunku do lica elewacji watek ceglany, na nim warstwa tynku grubego wyrow-
nawczego, tynk wygtadzajacy, warstwa gltadzi wapiennej, wspolczesna gladz
wapienno-cementowa, farba biala tzw. emulsyjna.

W odstonionym fragmencie widoczny bardzo zle zachowany wa-
tek ceramiczny; cegly sa zmurszale, rozwarstwione i spekane. Zaprawa wa-
pienna skruszona, o bardzo obnizonych parametrach wytrzymalosciowych,
osypuje sie.

Fot. Jan Gataszek, czerwiec 2018 r.




